


Cinétique moyenne/ CMC homogène
F = 0,52
( � 300V
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Cinétique départ homogène X <des cinétiques aléatoires>



Départ homogène (Champ Moyen)
F = 0,35
( � 200V
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Ag : cœur → surface ou Cu : surface → cœur ?
F � 0,35

( � 200V
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Les atomes d’Ag du cœur migrent vers la surface
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… S’il existe un 

paramètre d’ordre ?

… qu’elle est l’influence 

de la taille de la NP ?

… ce qui est propre aux 

NPs ?

On peut se demander…

S. Delage, Thèse CEA, 1998


